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Naturo 68
Naturo 92 Slim

Das dreischichtig verleimte
Holz wird mit einer
computergesteuerten,
modernen
technologischen Linie
mechanisch bearbeitet,
wodurch hohe Parameter
und Hobelgenauigkeit
von bis 0,01 mm erhalten
bleiben konnen.



Holzfenster

Naturo Monoblock

Naturo 76

Werden aus zahlreichen,
auserlesenen Holzsorten: Kalzing-
Kiefer, Kalzing-Fichte, Massivkiefer,

Massivfichte, Meranti, Larche, Buche

hergestellt, bei denen 3 oder 4
Holzschichten mit wechselweise
gerichteten Jahresringen
miteinander verklebt werden,
sodass eine stabile und belastbare

Struktur aufgebaut wird.





